"REVESTIMIENTOS?
S IMPERMEABILIZANTES
IMPER - KOLPLATS
IMPER - KOLMAN
IMPER - KOLMATE
IMPER - KORFU
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» Acabado satinado alto
e Maxima elasticidad

e Maxima cubricion
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OXIDO ROJO
BLANCO
COLORES SEGUN MUESTRA
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IMPER — KOLMAN

» Acabado satinado
» Elevada elasticidad
e Alta cubricion

« OXIDO ROJO A L
* BLANCO WIVAN
« VERDE

e GRIS

« TRANSPARENTE

« COLORES SEGUN MUESTRA
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 Acabado semimate
e Alta elasticidad
« Buena cubricién - catco acaiticop

ANTIGOTERAS
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« OXIDO ROJO
« BLANCO
s COLORES SEGUN MUESTRA
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 Acabado semimate
 Buena elasticidad
e Buena cubricion
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« OXIDO ROJO
« BLANCO
e COLORES SEGUN MUESTRA
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\ CARACTERISTICAS'GENERALES

Sodos son pinturas allagua
S Jjodos estan exentos de productos asfalticos
I iodos son flexibles 'y elasticos
S =Hodos llevan plastificacion interna: Mantienen
= aelasticidad durante mas tiempo.
= Jodos son impermeables al agua
*“Todos se pueden colorear con tintes al agua o universales
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INDICADOS PARA:
Exterior (aungue tambien se pueden utilizar en el interior)
Normalmente se aplica sobre cubiertas, terrazas (si es en el suelo, bajo

la soleria) y fachadas.

Tlanto para soportes verticales como horizontales
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I TIPOS DE SOPORTE

" [los MISMOS que para un revestimiento convencional:
¢ Hormigon
o Cemento
o | .adrillo
e Piedra, etc.
* También se pueden aplicar sobre cualquier pintura,

I
\%
P
=
R
\%
=
A
B

I
L

I
Z
A
N
T
=
S

siempre gue este bien adherida.
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ON|/DEL SOPORTE

S AUR@UE soni pinturas con una adherencia excepcional,

reguienen la misma

S preparacion del soporte gue cualquier revestimiento plastico:
s IMpPIo Y Seco.
o Eliminacion de eflorescencias o salitres y tambien de mohos o
verdines.
o Eliminacion de pinturas mal adheridas.
o Imprimacion, cuando sea necesario, con Selladora Fijadora
Kolman, Barniz
Acrilico Kolplats o Imprimacion anticarbonatacion Kolman.
o Reparacion previa de las fisuras que no estén clasificadas
como microfisuras, es decir, de aquellas fisuras mayores al
grosor de un cabello.
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- Para que actuen COI‘I‘IO revestlmlentos
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2 Apllcar uni alter grosor de producto PEro No en una sola capa, sino a

Siraves de sucesivas capas (2 6 3 capas como minimo, dejando secar
S DIEn entre; capa Yy capa).

e Ellproducto mas elastico siempre debe colocarse en la dltima capa.
o Permiten un transito ligero, pero no intenso (no se deben utilizar
COMO) pavimentos).
e Plieden tapar micro fisuras. Para fisuras mas grandes se requiere
reparacion de obra.
» Todos los revestimientos elasticos son flexibles, pero no todos los
revestimientos flexibles son elasticos.
* | . elasticidad es un grado superior a la flexibilidad.
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Nuestro REVESTIMIENTO FLEXIBLE KORFU FACHADAS, es un ejemplo de
Revestimiento flexible no elastico, estando indicado para soportes vertlcales que
requieran una flexibilidad y adherencia especiales ‘
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PROBLEMAS MAS FRECUENTES QUE SE SUELEN
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NSECADO DEFECTUOSO

Se produce cuando se da mucho grosor en una sola capa y tambien
I Cliando se dan varias capas sin dejar secar bien la anterior.

= Alngue la ultima capa esté seca aparentemente, cuando llueve o cae
adUa encima, puede provocar chorreones coloreados al filtrarse el agua
en elfinterior y arrastrar el producto fresco.
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CUARTEO DE LA ULTIMA CAPA DE PINTURA

Esto se produce cuando se aplica una pintura menos o nada elastica

encima de un impermeabilizante elastico.

L.a pintura mas elastica siempre debe estar en la ultima capa.

Si se mezclan varios impermeabilizantes, el mas elastico debe srempre
1|

ponerse encima de los menos elasticos. i?;?a ’ I (0L
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S POEA EFECTIVIDAD DE IMPERMEABILIZACION

h'- I\Ibrmalmente es debido a que se ha dado poco grosor de
B producto (muy poca capa de pintura).

PERDIDA DE ELASTICIDAD
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Aungue todos los productos envejecen con el tiempo, se
puede producir una péerdida de elasticidad importante
cuando se colocan mallas o telas de

fibra de vidrio en los impermeabilizantes, pues aunque se
gana resistencia, se pierde elasticidad.

Jornada técnica

% I« 54 I”. IA
€

Derechos de autor I. Kolmer. Prohibida su reproduccion




curso técnico ' |

INDUSTRIAS KOLMER S.A .

Poligono Juncarril, calle Loja P. 111 112
18220 Albolote (Granada) Espafna

tif. 34 958 465686 / fax. +34 958 467 402
kolmer@kolmersa.com -www.kolmersa.com
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